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NOVATOP BN’

STATIC
DATOVY LIST

NOVATOP STATIC - 5vrstva deska z rostlého dreva

Pozadavky
Provozni tiidy
Technické tiidy

Typy dievin
Kvality

Lepeni
Lepidlo

Povrch

Standardni formaty (mm)

Rozmeérové tolerance
dleEN 13 353

Emisni tfida formaldehydu
Vlhkost

Koeficient sesychani
a bobtnani

Hustota

Reakce na ohen

Navrhova hodnota soucinitele
tepelné vodivosti (\)

Mérna tepelna kapacita (cp)

Faktor diftizniho odporu (p)

Zvukova pohltivost

Vzduchova nepriizvuénost (dB)

EN13353,EN13986 C€

SWP/1, SWP/2 podle EN 13353

SWP/1 NS, SWP/2 NS, SWP/1 SD, SWP/2 SD
Tuzemsky smrk

A, B, C+ ajejich kombinace
Tridénf kvalit dle internich predpisd AGROP NOVA a.s.

AW100 podle DIN 68705, SWP/3 podle EN 13354
Melaminové lepidlo

Brouseno — P 100

NOVATOP STATIC L (podéing smér vidken) | NOVATOP STATIC Q (pricny smér vidken)
Spojeni cinkovanym spojem

Délky: 2.500, 5.000, 6.000

Sitky: 1.040, 1.250, 2.100, 2.500

Tlougtky: 45 (9-9-9-9-9), 60 (9-9-24-9-9)

Délky: 4.950

Sitky: 2.500

Tloustky: 45 (9-9-9-9-9), 60 (9-9-24-9-9)
Tolerance jmenovité sitky a délky: + 2mm

Pfimost bokd: £ 1 mm/m

Pravouhlost: +1 mm/m

E1 podle EN 717-1,EN 16516

8% 2%

a (%/%) 0,002 - 0,012%

Cca 490 kg/m?

D-s2,d0 podle EN 13501-1

Pro smrk 0,13 W/mK pfi hustoté 490 kg/m?podle EN ISO 10456

1600 J/kgK podle EN ISO 10456
200/70 (suchy/vihky) podle EN ISO 10456

250-500Hz - 0,1
1000 - 2000 Hz-0,3

R=13xlog (ma) + 14
m_— plo$na hmotnost kg/m?
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NOVATOP NN’

STATIC
SORTIMENT

Standardni sortiment

Lloustiel 45 mm (9-9-9-9-9) 60 mm (9-9-24-9-9)
Pocet ks
v paketu

B/B
B/C+
B/C
C+/C+
25x5 21x5 125x5 1,04 x5
25x6 21x6 1,25x6 1,04x6
Skladba lamel

™ 4950 mm

J\ J\ 2500 mm

— 2500 mm -
.~
NOVATOP STATIC L NOVATOP STATIC Q
podélny smeér vidken povrchovych lamel pficny smér vldken povrchovych lamel

Prafezové hodnoty

45 mm 60 mm
(9p-9p-99-9p-9p) (9p-9p-240-9p-9p)
e —— S S e
A T e e [
\/\/‘}\ \\I\/\/T \/ \/ I\ \\I\/ \/I/
Tloustka 45mm 60 mm
Skladba lamel 9p-9p-99-9p-9p 9p-9p-249-9p-9p
Moment setrvacnosti | 6.05E4+06 mm* 1.31E+07 mm*
Modul prafezu W 2.69E+05 mm? 4.37E+05 mm?

Prafezové hodnoty NOVATOP STATIC se vztahuji k sifce desky 1 m. Pfi zjistovani prahybu je tfeba dbat zvlasté na deformaci
smykem.

www.novatop-system.cz 5



NOVATOP BN’

STATIC
PEVNOSTNI HODNQOTY

Charakteristické pevnostni hodnoty vybranych typ( desek v N/mm?
pro dimenzovani podle DIN 1052:2008-12

Desky se spoji natupo ve stredové vrstvé

Typ desky 45 (9-9-9-9-9) 60 Typ A (9-9-24-9-9)
Pocet vrstev 5 5

Tloustka [mm] 45 60

TI. povrch. lamel [mm] 2x9 2x9

TI. sttedovych lamel [mm] 9,0 24,0

Naméhani kolmo na rovinu desky [N/mm?]

fm,k Pevnost v ohybu rovnobézné s vidkny vnéjsich vrstev 29,8 28,1
f ook Pevnost v ohybu kolmo k vidknlm vnéjsich vrstev 3,1 36
E.o Modul pruznosti rovnobézné s vidkny vnéjsich vrstev 11400 10800
E..o0 Modul pruznosti kolmo k viaknm vnéjsich vrstev 250 550
" Pevnost ve smyku 1,1

G Modul pruznosti ve smyku 90

Namahani v roviné desky [N/mm?]

f ook Pevnost v ohybu rovnobézné s vidkny vnéjsich vrstev 24,2 184
f ook Pevnost v ohybu kolmo k vidknlm vnéjsich vrstev 34 6,3
oK Pevnost v tahu rovnobézné s vidkny vnéjsich vrstev 16,1 12,3
f ook Pevnost v tahu kolmo k viakndm vnéjsich vrstev 23 4,2
ok Pevnost v tlaku rovnobézné s vidkny vnéjsich vrstev 24,2 184
f ook Pevnost v tlaku kolmo k viakndm vnéjsich vrstev 34 6.3
" Pevnost ve smyku 30

E. o Modul pruznosti rovnobézné s vidkny vnéjsich vrstev 9300 7100
E..o Modul pruznosti kolmo k viakndm vnéjsich vrstev 1300 2400
G Modul pruznosti ve smyku 600

Pozn.: Faktor k, je v tabulce zapracovan.

top-system.cz



NOVATOP NN’

STATIC
PREDBEZNE DIMENZOVANI

Predbézné dimenzovani 1/450 = Predbézné dimenzovani /450 |

M:c=1:1 i & DN:ic=2:1 A o
| n | c | | il | C |
zatizeni - s, + g, [kN/m?] zatizeni —s, + g, [kN/m?]
7.0 — NOVATOP STATIC 45 mm 7.0 — NOVATOP STATIC 45 mm
— NOVATOP STATIC 60 mm — NOVATOP STATIC 60 mm
6.0 6.0
50 50
4.0 4.0
30 30
20 20
1.0 1.0
200 400 600 800 1000 1200 1400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200
snih (s) délka upnuti L1 [mm] snih (s) délka upnuti 11 [mm]
stalé zatizeni L () stalé zatizeni L (g)
vlastni tiha zohlednéna vlastni tiha zohlednéna

Pozn.: Diagramy predbézného dimenzovani jsou urceny pro prvni posouzeni. Vysledky musi byt pred definitivni volbou panell
odborné technicky posouzeny a musi byt doloZena jejich staticka vhodnost.

www.novatop-system.cz Vi



NOVATOP BN’

PREDBEZNE

STATIC
DIMENZOVANI

v v 7

Pfedbézné dimenzovani l/300

. . A o
M:c=1:1 ST |
zatizeni - s, + g, [kN/m?]

70 — NOVATOP STATIC 45 mm

—  NOVATOP STATIC 60 mm
6.0

50

4.0

30

20

1.0

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
snih (s) délka upnuti 11 [mm]
stalé zatizeni L (g,)

vlastni tiha zohlednéna

Pfedbézné dimenzovani l/300
M:c=1.5:1

zatizeni - s, + g, [kN/m?]

7.0
~—  NOVATOP STATIC 45 mm

—  NOVATOP STATIC 60 mm
6.0

50

4.0

30

20

1.0
400 600 800 1000 1200 1400 1600
snih (s)

stalé zatizeni L (g,)

1800 2000 2200

délka upnuti 11 [mm]

viastni tiha zohlednéna

Predbézné dimenzovani l/300
M:c=2:1 A

zatizeni - s, + g, [kN/m?]

7.0
—  NOVATOP STATIC 45 mm

—  NOVATOP STATIC 60 mm
6.0

50

4.0

30

3400 3800

délka upnuti L1 [mm]

1000 1400 1800 2200

snih (s)
stalé zatizeni L (g,)
vlastni tiha zohlednéna

2600 3000

Pozn.: Diagramy predbézného dimenzovani jsou uréeny pro prvni posouzeni. Vysledky musi byt pred definitivni volbou panel(
odborné technicky posouzeny a musi byt doloZena jejich statickd vhodnost.




NOVATOP NN’

STATIC
PREDBEZNE DIMENZOVANI

I
M 23né di s z 23na di 2 I
Pfedbézné dimenzovani e Predbézné dimenzovani —
A LB
1 pole /300 | . 1polel/a50 | |
zatizeni - s, + g, [kN/m’] zatizeni - s, + g, [kN/m?]
30 30
— NOVATOP STATIC 45 mm #2229 — NOVATOP STATIC 45 mm #2229
NOVATOP STATIC 60 mm (92441 NOVATOP STATIC 60 mm #9229
25 2,5
2,0 20
1,5 15
1,0 10
05 0,5
00 0,0 —
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
snih (s) délka upnuti L1 [mm] snih (s) délka upnuti L1 [mm]
stélé zatizeni L (g)) stalé zatizeni L (g,)
vlastni tiha zohlednéna vlastni tiha zohlednéna
Pfedbézné dimenzovani s PredbéZné dimenzovani ——
I I
A o o A o LR
1:12=1:1 | " | P o 2=1:1 | " | 2 |
zatizeni - s, + g, [kN/m?] zatizeni - s, + g, [kN/m?]
35 30
— NOVATOP STATIC 45 mm %529 ' — NOVATOP STATIC 45 mm ©#5%9
30 \ NOVATOP STATIC 60 mm ©222% NOVATOP STATIC 60 mm ©52¢99
2,5
25
2,0
20
s 15
1.0 10
0.5 05
0.0 00
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
snih (s,) délka upnuti L1 [mm] snih (s) délka upnuti L1 [mm]
stalé zatizeni L (g,) stélé zatizeni L (g,)
vlastni tiha zohlednéna vastni tiha zohlednéna

Pozn.: Diagramy pfedbéZného dimenzovani jsou uréeny pro prvni posouzeni. Vysledky musf byt pfed definitivni volbou paneld
odborné technicky posouzeny a musi byt doloZena jejich statickd vhodnost.
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NOVATOP BN’

STATIC
PREDBEZNE DIMENZOVANI

Charakteristické normové hodnoty
rovhomeérného zatizeni desky pfi prahybu L/300

Vizdélenost podporvm | 05 | 1,0 | 1,5 |166] 20 | 25|30 | 35|40 | 45| 50

Deska tl. 45 mm

319011595 588 | 434 | 248 | 1,27 | 073 | 046 | 031 | 0,21 | 0,15 Pétivrstva deska tl. 45 mm (9-0-9-9-9)

nosnik o 1 poli
255211276 850 | 724 | 414 | 211 | 1,22 | 0,77 | 051 | 036 | 0226 éq

255211276 850 | 768 | 605 | 1,77 | 3,10 - - - -

0,

=120

o

265911329 886 | 800 | 4,77 = = = = = = 100

B

Hranice pevnosti
lepidla ve smyku

Vizdélenost podporvm | 020 | 030 | 035 | 042 | 052 | 062 | 0,70 | 0,83 | 090 | 1,05 | 1.25

L
70
‘/Q 7155|2303 | 1450 839 | 442 | 261 | 181 | 108 | 085 | 053 [ 021
60
it S0
64,3213180]233611399| 737 | 435 | 302 | 1,81 | 142 | 089 | 053 40

% 64,32131,80]1233611622|1058| 636 | 442 | 265 | 208 | 1,31 | 0,77 20

QX\ \% """""
@ 67,00]3975(2792|1615] 851 | 502 | 349 | 209 = = = 10 20 30 40 50

Hranice pevnosti
lepidla ve smyku

Charakteristické normové hodnoty
rovnomeérného zatizeni desky pfi prihybu L/300

Vizdélenost podporvm | 05 | 1.0 | 151166 20 | 25 | 30| 35| 40| 45| 50

Deska tl. 60 mm

4587]2293[1329] 980 [ 560 [ 287 | 166 | 104 | 070 | 049 [ 035 Pétivrstva deska tl. 60 mm (9-9-24-9-9)

nosnik o 1 poli

36,7011835[1223|11,05| 916 | 478 | 277 | 1,74 | 1,16 | 0,82 | 0,59 ;q

9,

DAY

S N—
3670 1835|1223 [ 1105 ] 917 | 700 - - - g
=120
£ : \
Eno :
sgo3| 1ot zza|nst|oss | - | - | - | - | - | - T R
90 \\ \ ) )
Vzdélenost podporvm | 020 | 030 | 035 | 042 [ 052 [ 062 | 070 | 083 | 090 [ 1,05 | 1,25 A tranice pevnos
80

: \ \ lepidla ve smyku

L e e : oo ie
/\ 122541 8169|7002 524213277 119331343 805 | 632 | 398 | 235 W T Hranice pevnosti
60 lepidla ve smyku
o . e \ \
o:»-f 50 :

98,03 | 65,35 56,01 | 46,68 | 34,20 | 24,05 1887 | 13,42 1053 | 6,63 | 3,93 \ e

L, 30 .
LA/~ 4 v - r v  r rvr  °vr v vr °rooo b R : R .
ZZ@ 98,03 6535|5601 |4668|3420|24,25|1887|1342[11,41] 838 | 575 20
Q{k\ : T ———
102,11} 68,07 | 58,35 | 48,62 | 39,271 30,07 [ 23,59 | 1551 | - = = 0 20 ) 0 50
L (m)

Tabulky a grafy jsou zpracovany pro mezni hodnoty prihybu nosnikd 1/200, /300, 1/400, (konzol 1/100, /150, 1/200). U mensich vzdalenosti podpor jsou hodnoty
zatizeni omezeny pevnosti desek v ohybu a pevnosti lepidla ve smyku. U téchto pfipadd jsou z ndvrhovych hodnot zatizenf charakteristické hodnoty ziskany
vydélenim soucinitelem zatizeni 1,5.

Grafy jsou zpracovéany pro orientaci desek se smérem vldken hornich lamel kolmo na smér podpor. Hodnoty v tabulkach a grafech slouzi k predbéznému
dimenzovani a nenahrazuji staticky vypocet.




STATIC

/NAKY PRO TR

Nayd N/

NOVATOP NN’

DENI KVALIT = SMRK

Znaky pro tiidéni

A B C+
Vs%obecne, bezchybné lepenf bezchybné lepenf bezchybng Ieper,n ',
pozadavky, vyspravené podéiné

podélné spary

bez otevfenych spar

bez otevrenych spar

spary pfipustné

Struktura,
prabéh vldken,
tlakové dievo

jemné rostlé, rovna
vldkna,
bez tlakového dreva

hrubeé rostlé a lehké
tlakové dievo povoleno

bez zvlastnich
pozadavkd

zdravé, pevné zarostlé
suky do pr. 50 mm,

Ojedinéle cer. suky
- ocka pripustné do pr. 10 mm *

bez zvlastnich

Sukovitost ojedinéle Cer. suky-ocka pripustné (zdravé, pevné zarostlé suky bez pozadavkd
dopr.5mm zvldstnich pozadavka)

Vyspraveni ﬁgg;s‘ltge,tdg kaZO mm nesmi byt 2 suky bez zvldstnich

pfirodnimi suky vedle se{)e Y vedle sebe *(pfipustné do pr. 35 mm) | pozadavk{ se

Smolniky

ojedinéle pfipustné

ojedinéle pfipustné
do 5 x 50mm, ne

bez zvlastnich

do2x30mm shluky a hromadny pozadavkd
vyskyt
. ojedinéle pipustné ojedinéle pfipustné pfipustné nad
Vyspralvene nad 2 x 30 mm nad 5 x50 mm 5x50mm
smolniky i Cix Cgix
vyspravené lodickou vyspravené lodickou vyspravené lodickou
. (s nepripustnd, *(zarosty o .
Kiira nepnpustr?a, zarosty vyspravené do 35 mm) ojedinéle pfipustna
vyspravené do 20 mm
mélké povrchové mélké povrchové
trhliny ojedinéle trhliny ojedinéle
Trhliny pfipustné, prchozi piipustné, prachozi bez zvlastnich

koncové trhliny do
50 mm délky
ojedinéle pfipustné

koncové trhliny do
50 mm délky
ojedinéle pfipustné

pozadavkd

Jadro (dfen)

bez drené

dren pfipustna

o celkové délce do

600 mm v kuse nebo jako soucet
prochézejicich ¢asti

bez zvlastnich
pozadavku

Napadeni hmyzem, cerv

nepfipustné

nepfipustné

nepfipustné, cerv
ojedinéle pfipustny

Zabarveni, houba

nepripustné

pripustné zamodrani
do 3itky 10 mm
a délky 200 mm

bez zvlastnich
pozadavkd
hniloba nepfipustna

Bél

Tloustka
lepenych spar

max. 0,3 mm

max. 0,3 mm

bez zvlastnich
pozadavkd

Opracovani pfipustné ojedinéle pfipustné ojedinéle pripustné ojedinéle
povrchu malé vady malé vady malé vady
Jakost okraje desky

jako obliny,
otlu¢ena mista

do 10 mm od okraje
ojedinéle pfipustné

do 10 mm od okraje
ojedinéle pfipustné

do 50 mm od okraje
ojedinéle pfipustné

Kombinovani
raznych dievin

nepfipustné

nepfipustné

pripustné

Sitka jednotlivych dilG
- mimo krajni

nejméné 60 mm

nejméné 60 mm

bez zvlastnich
pozadavkd

Kresba dieva

bez zvlastnich
pozadavkd

bez zvlastnich
pozadavkd

bez zvlastnich
pozadavkd

Tridénf kvalit povrchovych lamel probihéd podle EN 13017-1 a internich predpist AGROP NOVA a.s.

www.novatop-system.cz



NOVATOP BN’

STATIC
OSTATNI

Vyroba a kontrola kvality

Pétivrstvé desky STATIC jsou vyrabény z lamel z rostlého dfeva. Lamely v jednotlivych vrstvach jsou slepeny jak v podéiném,
tak v pficném sméru. Pétivrstva deska STATIC ma jednu stfedovou vrstvu otocenou o 90° ke dvéma rovnobéznym povrchovym
vrstvdm na kazdé strané. Vrstvy jsou k sobé slepeny. Standardnf kvalita brouseni odpovida zrnitosti P100. Vystupnf vihkost desek
pfi expedici je 8 % + 2 %. Kazda deska podléha individudlni vystupni kontrole kvality.

OBRABENI:
Veskeré opracovani desek se provadi na CNC strojich fezanim, frézovanim nebo vrtanim, popt. karta¢ovanim a sekanim.
Upozornénf: Drobné nedostatky a otfepy vzniklé pfi obrdbéni desek jsou povaZovany za pfipustné.

Baleni

¢ Po vystupnf kontrole jsou desky kompletovany do balfkd. * Folie zajistuje: ochranu proti zménam vlhkosti, pro-

¢ V baliku jsou desky ukladany stranou s vy3si pohledovou ti znecisténi a &aste¢nou ochranu proti mechanickému
kvalitou smérem nahoru. poskozeni.

¢ Spodni deska v baliku je uloZena na dfevénych hranolech e Baliky jsou po obvodu zajistény stahovaci paskou.
srozte¢icca 1 m. ¢ |dentifika¢ni stitek je umistén na podélné strané baliku, v le-

* Kazdy balik je zabalen do PE fdlie, folie NENI aplikovana na vém dolnim rohu.

spodni strané.

Stitek na panel Umisténi stitk& na panelu
disiopozce NOVATOPEEE'
ZAKAZNIK: DATUM:

MATERIAL:
POPIS:
LEPENI:
KVALITA:

-] NOVATOPHEN

BALIK &.

ZAKAZNIK:
OBJEKT:

DRESA DODANI
POPIS: SOLID:
CISLA POZIC

POCETKS: DATUM:
HMOTNOST. ROZMER: KONTROLA:

12 www.novatop-syste




NOVATOP NN’

STATIC
OSTATNI

Preprava
Standardni zplsob pfepravy probiha v krytych kamionech,  kapacita kamionu nebo 40’ kontejneru je pfiblizné 40 m?
pfipadné v kontejnerech typu 20’ nebo 40" Orientacni desek.
sirka balikt délka balika zpusob vykladky moznosti pouziti pfepravy pfiplatek
jefdb navés s plachtou standardnich rozmérd
<21m max. 6 m
vysokozdvizny vozik navés s plachtou standardnich rozmér
_— naves s plachtou s moznosti odstraneéni
jefdb . PR
podpéry ve vrchni ¢asti
max. 2,4 m max. 12 m
Y naveés s plachtou s moznosti posunuti stre-
vysokozdvizny vozik § 5
dovych sloupkd
jefab odkryty navés v
max. 2,5 m max.6,5m L naveés s plachtou s moZnosti posunutf stie-
vysokozdvizny vozik | .
dovych sloupkd
jerab odkryty navés v
max. 2,48 m max. 12m . navés s plachtou s moznosti posunutf stfe-
vysokozdvizny vozik ; o
dovych sloupkd
jefab odkryty navés 4
25-3m max. 12 m
vysokozdvizny vozik odkryty navés v
Max. vyska

lozné plochy: 3 m.

Standardni vyska
lozné plochy: 2,6 m

Max. délka lozné plochy 13,5 m

A
\

Skladovani

e Desky skladujte v suchych, uzavfenych a dobfe vétranych ¢ Pohledové plochy desek je nutno udrZovat v istoté, aby

prostorach. nedoslo k jejich poskozeni.
* Desky uklddejte vodorovné, podloZzené dfevénymi hranoly
s doporu¢enym rozestupem cca 1 m. Upozornéni: Pfi prepravé, manipulaci a skladovani je nutné

¢ Poodstranéni ochranného PE obalu desky peclivé prekryjte.  zajistit ochranu obalového materidlu a panell pfed mecha-
* Béhem skladovani desky chrarite pred: destém a tekouc/  nickym poskozenim a nepfiznivymi povétrnostnimi vlivy.
vodou, znecisténim a pfimym slune¢nim zafenim.
* Na baliky neni dovoleno: slapat ani uklddat jiny material ani
bfemena.
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Zpracovani

Vicevrstvé desky SWP jsou vyradbény z rostlého dfeva s vystupnf
vlihkosti 8 % + 2 %.Vzhledem k zachovani pfirozenych vlastnostf
dfeva mohou desky reagovat na zmény teploty a relativni vih-
kosti objemovymi zménami — sesychanim, bobtnanim nebo
kroucenim.

Pouziti:

¢ Interiér: Doporucené klima pro pouziti desek v interiéru je
relativni vihkost vzduchu 40-60 % pfi teploté 20 °C. Nizkd vih-
kost mUze vést ke vzniku trhlin ve drevé.

* Exteriér: Pii pouZiti desek v exteriéru je nutné zohlednit
pfirozené reakce dfeva na klimatické podminky.

Udrzba

Interiér:

* Pro bé&Znou udrzbu pouZivejte mékky suchy hadfik nebo
jemnou houbu.

V pffpadé lehkého znecisténi Ize pouZit Cistici prostfedky
urcené pro dfevéné povrchy.

NepouZivejte nadmérné mnozstvi vody.

Lokalni poskozeni (napf. lihovy fix, skrdbance) Ize opravit:
jemnym prebrousenim, naslednou aplikaci stejného typu
natéru. Opravy jsou obvykle vizudIné patrmé.

Doporucené klima: relativni vihkost vzduchu 40-60 %, teplo-
ta cca 20 °C. Pfi nizké vlhkosti mize dochazet k tvorbé trhlin
ve dfeve.

Manipulace

Baliky jsou uzpUsobeny pro manipulaci pomoci ¢elnich nebo
bocnich vidlicovych vozikd, pfipadné jefabd.

* QOrienta¢ni hmotnost jednoho standardniho baliku o rozmérech
2100 x 5000 mm je pfiblizné 2500 kg.

e Pfed manipulaci je nutné definovat maximélni zdvihané
zatiZzenf a dosah zafizent.

* Pro manipulaci s deskami STATIC se pouZivaji zavésné vruty a
zavésné kovové tfmeny (obé poloZky jsou soucasti ceniku a
Ize je objednat u vyrobce).

e Pfiinstalaci zavésnych vrutd je tfeba zohlednit polohu tézisté
kazdé desky.

* Mezi popruhovym systémem a panelem je nutné dodrZet
Uhel priblizné 60°.

Doporucend manipulace

STATIC
OSTATNI

Opracovani:

Desky Ize opracovavat standardnimi dfevoobrabécimi nastroji
a stroji, stejné jako masivni dievo - vrtat, fezat, frézovat, brousit
nebo vyspravovat. Pfi opracovani vznika dfevni prach.

Povrchova Uprava:

Desky doporucujeme o3etfit vhodnou povrchovou Upravou
ur¢enou pro masivn{ dfevo (napt. lazury, oleje, vosky). Povrcho-
va Uprava zvysuje odolnost desek proti zaSpinéni, UV zafeni a
prodluzuje jejich estetickou i funkéni Zivotnost. Neosetfené
dfevo pfirozené tmavne vlivem oxidace a pUsobeni svétla.
Aplikace povrchové Upravy se fidi technologickym postupem
vyrobce zvoleného natéru.

Exteriér

* Drevo v exteriéru pfirozené podléha: Sednuti, povrchové ero-
zi, tvorbé jemnych prasklin.

* Zivotnost desek ovliviuje: typ expozice, provedent
konstrukenich spojt, zpdsob kotvent.

* Pro dlouhou Zivotnost je nezbytné: dodriovat zdsady
konstrukénf ochrany dfeva, pravidelné odstrariovat necistoty,
v¢as opravovat povrchové defekty.

Upozornéni: Desky je nutné chranit pfed pifimym plsobenim
vlhkosti, jako je kondenzét z klimatizaci, tekouci nebo kapajici
voda apod.

* Pocet vrutll na jednu desku se stanovuje podle jejich Unos-
nosti; obvykle se pouZivajf 2 aZ 4 vruty na jednu desku.

e MaximalIni zatiZeni zavésnych vrutl zaSroubovanych do
hloubky 145 mm zavisi na jejich inosnosti:
o pfi montdzi kolmo k vidkn@m je Unosnost jednoho vrutu
850 kg,
o pii montdZi podéiné s vldkny je Unosnost jednoho vrutu
260 kg.

Upozornéni: Pfi prepravé, manipulaci a skladovani je nutné
zajistit ochranu obalového materidlu a samotnych paneld pred

mechanickym poskozenim a nepfiznivymi povétrnostnimi vlivy
(vlhkost, dést, mréz, piimé slunce apod.).

Doporucené umisténf vrutu dle sméru vldken
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Montéaz

Vzhledem k vysoké hmotnosti jednotlivych desek je nutné
pouZivat jefdby nebo specidlni manipulac¢ni techniku (napf.
vysokozdvizné voziky).

* Desky vyrobené na miru mohou byt expedovany pfimo na
misto montaze.

e Panely se usazujf pomoci jefabu.

* Spojovani a kotveni k dalsim konstrukcim probihd pomoci
rdznych druht stavebniho kovani.

* Pfesné usazeni doporucujeme zajistit pomoci stahovacich
racen.

Zaruka

Zaruka na vicevrstvé desky SWP se fidi platnymi VSeobecnymi
obchodnimi podminkami vyrobce AGROP NOVA as.

Upozornéni: Vyrobce nepirebira odpovédnost za Skody
zpUsobené:

* nespravnou manipulaci,

* nevhodnym skladovanim.

« chybnym opracovanim,

* nevhodnym pouzitim a udrzbou.

Obchodni dokumenty:

Vseobecné obchodni

Reklamacnf
protokol podminky

www.novatop-system.cz
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Upozornéni:

* Desky musi byt po celou dobu chranény prfed nepfiznivymi
povétrnostnimi vlivy.

* Pfed dalsim zpracovanim se doporucuje aklimatizace desek —
ponechéniv prostfedi budouciho pouZiti, aby se pfizpUsobily
teplotnim a vihkostnim podminkam.

* Doporucené klimatické podminky pro zabudovani desek

jsou 40-60 %, teplota cca 20 °C. Pii nizké vihkosti mdze

dochézet k tvorbé trhlin ve dfevé.

Desky NOVATOP jsou vyrdbény z rostlého dfeva s vystupnf

vlhkosti 8 % =+ 2 %. Vzhledem k zachovani pfirozenych vlast-

nosti dfeva mohou reagovat na zmény teploty a relativn{ vih-
kosti objemovymi zménami — sesychanim, bobtnanim nebo
kroucenim.


https://novatop-system.cz/RP
https://novatop-system.cz/VODP

www.novatop-system.cz
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